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RflZPORZĄDZENIE PRZ,EWODNICZĄCEGO J;lAŃSTWOWEJ .. KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 lipca 1955 r. ) 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez. Polski Komitet . Normalizacyjny, dotyczących budownIctw .. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15. poz. 61) , zarządza się, co następuj,e: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy p,ań,stwowe (PN) obowi4~ .:.~; " 
zujące na całym obszarze Państwa n<llStępujące normy U<9ta1on. ,·"<.~. 
przez Poliski Komitet Norn1alizacyjny: . 

.' 

Lp. I Numer . normy 

55/8-04481 

2 55/B-04483 

3 55/B- 04484 

4 . 55/B-04485 

5 55/B-04486 

fi 55/B-04481 

7 55/B-04488 

8 55/B-04489 

9 55/B-04490 

10 55/B---D4491 

\ 

11 55/B-04492 

12 55/B-04493 

/ 

13 55/B-04494 

~ . , 

Tytuł normy 

. Grunty budowlane. 
Badania właśCiwości fizycznych. 
Wytyczne ogólne. 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
AnaliZa areometryczna. ~ 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
Analiza sitow,a . 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie 'lawartości części organicznych 

Grunty budowlane. 
Badania własciwości fizycznych . 

.. Ozna.czanie ciężaru właściwego. 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
OznaCzanie wilgotności i \Stopnia wilgotności. 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie ciężaru objętościowego, C1ęZl1ru objętoŚciowego 

\Szkieletu gruntowego, porowatości i wskąźnika porowatości. 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczan ie grani.cyplynności. 

Grunty budowlane. 
Badania właściwośći fizycznych. 
Oznaczanie granicy plastyczności. 

Grunty budowlane. 
Badania wl'aściwości fizycznych. 
Oznaczanie wilgotności optymalnej. 

Grunty budowlane . 
Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie kapilarności. 

Grunty budowlane. 
Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczanie stopnia zagęszczenia. 

Data ustalenia oo~y 

25 kwietnia 1955 r . 

25 kwietni.a · 1955 r. 

25 KWietnia HJ5S : r: 

25 kwietnia 1955 r. 
/ 

25 kwietnia 1955 r. 

26 kwietnia 1955 r. 

26 kwietnia 1955 r. 

25 ,kwiet.nia 1955 r. 

25 kwietnia 1955 r . . 

25 kwietnia 1955 'r. 

25 Kwietnia 1955 r. 

25 kwietnia 1955 r. 

25 kwietnia 1955r. 
'. 
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§ 2. Zatwierdza .się jako normy pan,stwowe (PN) zalecane n'a całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez 
ki Komitet, Normalizdc;yjny : 

Numer normy 

54/B-02480 \ . 
) 

55/B-04482 

Grunty budowlane. 
Klasyfikacj a. 

Grunty budowlane. 

Ty tuł normy 

Badania właściwości fizycznych, 
Badania makroskopowe. 

Data ' ustalenia normy 

30 grudf1ia 1954 r. 

25 kwietnia 1955 ·r. 

1 

•. ,. ..i§ 3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
l"" ." ba at właściwości fizycznych gruntów budowlanych inar;zej, " 
I" .liii przewidują normy wymienione w § . l, 

§ 5. Rozporządzenie .wchodz.iw życie z dniem 1 stycznia 
1956 'r. 

łf:: " § ł. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do', prac 
~., na kowo·ba~awczych. 

Prze\". odniczący Państwowej Komisji Planowan.ia 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEG~ ~ A~STWOWEJ , KOMISJI PLANOWANIA . GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 lipca 1955 r, 
"-

sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, . dotyczących pnemyslu 
" .. lekkiego. 

Na podstaWie art. 13 ust: 2 dekretu z dnia 4 marca , 1953 r. 
o ormach i o Polskim Komitecie Normalizacyfnym (Dz. U. rrr 15, poz. 61) zarządza s!ię, co następuje : • 

§ 1. Zatwierdza się .jako normy państwowe (PN) obowi~· 
zujące na całym obszarze Państwa Ila.stępujące normy ustalone 
p rzez Polski Komitet Normaliżacyjny: 

3 

9 

o 

Numer normy 

5,5/D-04103 

55/D-04104 

55/F-94036 

55/G-13102 

55/G-7~40 

, 53/P-04001 

54/P-04000 

55!P-04023 

. 
55!P.,-(}4021 

55!P.,-(}4028 

,I Tytuł normy 

Fizyczne i mechaniczl1ewłasności drewna. 
Badanie wytrzymałości na zginanie stat yczne. 

Fizyczne i mechaniczne ' wła.5ności drewna. 
Badanie udarności . i wytrzymalościna zginanie dynamiczne. , 

Pomoce biurowe. 
Skow szyty. 

Mączka szklana. 

Zamknięcia p ałąkowe butelek. 
Korek porcelanowy. 

Wytwory papiernicze. 
Badania techniczne. 
Oznaczenie gramatury, 

Wytwory papiernicze. 
Badania techniczne: 
Oznaczanie grubości I ciężaru obj ętościowego. 

Wytwory papiernicze. 
Badania techniczne. 
Oznaczanie przepuklenia . 

Wytwory papiernicze. 
Badania ' techniczne. 

\ 

Oznaczanie kwasowości i zasadowości wyciągu Wodnego. 

Wytwory papiernicze. 
Badania techniczne. 
Oznaczanie zawartości arsenu. 

Data ustalenia normy 

25 maja: 1955 r. 

25 maja 1955 r. 

25 maja 1955 r. 

25 maja 1955 r. 

25. rnajd 1955 r. 

9 grudnia 1953-' r. 

I 

21 kwietnia 1954 r. 

25 maja 1955 r. 

25 maja 1955 r. 

25 maja 1955 r, 
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