
-.~'fr,t.-. ~ ' : ~..,:-. 

- I 

" 

" 
\ ' 

' .; 

Dziennik Ustaw Nr 11 13!) Poz. 94 i 95 

/ ,94., 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 25 marca 1955 r. 
, 

w Sprawie zatwierdzenIa zmiany nonoy państwowej, dotyczącej b.Iachy białej (ocynowane.l). 

Na podoStawie art. 13 \1I5t. 2 dekretu z dnia" marca 
1953 r. o normach l o Polskim Komitecie Normalizacy1-

"nym (Dz. t1~ Nr 15, poz. 61) zarządza &i~, co następuje: > 

PlanowanIa GospodarC'Zego z dnia 24 lutego 1954 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm państwowych uslalonyi:'h 
przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hut
nictwa (Dz. U. Nr ~, 1, poz. 39). 

; .~ 

, , § 1. ' Zatwierdza si~ jako obo\'rillzująCą ustalon~ 
przez POlSiki Komitet Normaliżacyjny w dniu 9 listopada 
1954 r: zmian~ normy państwowej PN/H-92122 "Blacha 
biała (ocynowana)", zatwierdzonej jako norma pań

stwowa: (P N) obowiązująca na całym obszarze Państwa 

. rozporządzeniem Przewodniczilcego Państwowej Komisji 

95 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem l lipcli 
1955 r. 

PrzewQdnIczący Pań9Łwowej Komi5łi Planowanhl 
Gospodarczego: w z. M. Lesz 

ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNIC?:ĄCEGO PAf~STWOWEJ_ KOrvUSJI PLANOWANIA GOSPO~ARCZEGÓ 

,z dnia 2~ marca 1%5 r. 

:tv sprawie zatwierdzenia norm państwowych usfalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny; dotyczącycb 
hutnictwa. 

Nil podstawie art 13, ust. 2 dekretu % dnia 4 marca 
1953 r. o normach 1 o PolISkim Komitecie NormaLizacyj
nym (D%. U. Nr 15, poz. 61) zarządza si~, co następuje: 

§ t. Zatwierdza s1ę jako normy państwowe (PN) 
obowh}zujące na całym 'obszarze Państwa następujące 
normy ustalono przez Polski Komitet Nonnalizacyjny: ' 

I_L_P_.+_N_u_m ... e_.r_n_o_rm_'_y_..;.-_________ T...;Y'_tu_ł_n_O_TIn_y _____ • ____ '71 ___ D_a_ta_u_s_ta~1-e":'n-ia-. -n-o-rm-,-y--_I 
1 53/H-9291S Blacha ołowiana miękka. 2 maja 1953 r. 

:o:e zmianą z dnia 
29 maja -1954 r. 

I 

J OdkuWki swobodnie kute ze stali konstrukcyjnej w~· 
gloweJ. 

30 listopada 1954 r . . 

a , 54/H-9400.s Odkuw~i swobodnie kute ze stali kou,strukcyjnej s.to
powej. 

30 listopada 1954 r. 

, '." 

§ 2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia ni. 
:wolno: 

, ' 

1) produkować blachy ołowianej miękkiej, nie odpowia.. 
dającej nOrmie wymienionej w § 1 lp. l, ' 

2) produkować odkuwek &wobo9-nie kutych %e stall 
konstrukcyjnej węglowej 1 sto'P0wej, objętych nor
mami wymienionymi w § l Lp. 2 ' i 3, nie, oc;lpowiada-
jących tym nOrinom. ' , ;:, 

ł 3. Przepisów rozporządzenia nfe stosuje silli . '. .. ' . 
1) w zakresie normy wymienionej w§ l -lp. 2 ' do od

kuwek o średnIcy powyżej 750 mm lub przekroju po
wyżeJ 5600 cmt l o 'c1,ęża!'Ze powyżej 50 ~ 

" 

2) w zakresie ~ormy wymienionej w § l lp . 3 do odku
wek o średnicy powyiej 300 mm lub· przekroju po
wyżej 900 cm!, odkuwek o ciężarzepQwyżej 5 t oraz 
odkuwek specjalnego. przeznaczenia, 

3) do odkuwek objętych innymi normami państwowymi, 
przeznaczonych do wyrobu części ma3zyni urządzeń, 

4) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przy-
padku, gdy zamawiający stawia inne warunki, .-' 

5) do prac naukowo-badawczych. 

§ 4. Rozporządzcuiewchodzi w.życie z dniem 1 lipc~ 
1955 r • 

Przewodnkzący Państwowej KomisjI Planowania 
Gosp'odarczego: w %, M, Len 
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