
Na podstawie art. 12 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. Nr 240, poz. 2059 oraz z 2004 r. Nr 6,
poz. 40 i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Oznaczanie procentowej zawartoÊci zanie-
czyszczeƒ luênych, trwa∏ych i ogólnych krótkiego
w∏ókna lnianego oraz w∏ókna konopnego zieleƒcowe-
go, biologicznego i parowanego, w stanie luênym oraz
w postaci bel i taÊmy, wykonuje si´ na pobranych
z tych w∏ókien próbkach.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) w∏ókno lniane i w∏ókno konopne zieleƒcowe —
w∏ókno uzyskiwane w wyniku mechanicznego
przerobu s∏omy lnianej lub konopnej surowej, nie-
poddanej w szczególnoÊci zabiegom roszenia i pa-
rowania;

2) w∏ókno lniane i w∏ókno konopne biologiczne —
w∏ókno uzyskiwane w wyniku przerobu mecha-
nicznego s∏omy lnianej lub konopnej po uprzed-
nim jej wyroszeniu metodà moczenia lub s∏ania;

3) w∏ókno lniane i w∏ókno konopne parowane —
w∏ókno uzyskiwane w wyniku przerobu mecha-
nicznego s∏omy lnianej lub konopnej po uprzed-
nim poddaniu jej zabiegom parowania;

4) zanieczyszczenia w∏ókna — cia∏a obce pochodze-
nia nieorganicznego, w tym ziemia, kamienie
i druty, albo pochodzenia organicznego, w tym
paêdzierze, szypu∏ki, liÊcie, cz´Êci torebek nasien-
nych i resztki chwastów;

5) zanieczyszczenia luêne — paêdzierze, szypu∏ki, li-
Êcie, cz´Êci torebek nasiennych oraz inne cia∏a ob-
ce, dajàce si´ oddzieliç od w∏ókna przez wytrzàsa-
nie;

6) zanieczyszczenia trwa∏e — paêdzierze (przysch∏e),
skórka, szypu∏ki oraz resztki wierzcho∏ków ∏odyg,
które pozostajà we w∏óknie po oddzieleniu zanie-
czyszczeƒ luênych;

7) zanieczyszczenia ogólne — ∏àcznà mas´ zanie-
czyszczeƒ luênych i trwa∏ych, znajdujàcà si´ we
w∏óknie;

8) aklimatyzacja w∏ókna — doprowadzenie w∏ókna
do sta∏ej temperatury i wilgotnoÊci poprzez jego
przechowywanie przez 24 godziny w pomieszcze-
niu o wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza 65 % i tem-
peraturze 20 °C.

§ 3. Metoda oznaczania procentowej zawartoÊci
zanieczyszczeƒ krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna
konopnego jest okreÊlona w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie metody oznaczania procentowej zawartoÊci zanieczyszczeƒ krótkiego w∏ókna lnianego
lub w∏ókna konopnego

————————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 ma-
ja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. (poz. 1407)

METODA OZNACZANIA PROCENTOWEJ ZAWARTOÂCI ZANIECZYSZCZE¡ KRÓTKIEGO W¸ÓKNA LNIANEGO
LUB W¸ÓKNA KONOPNEGO

I. Sposób pobierania i przygotowywania próbek krót-
kiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna konopnego

1. Próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna
konopnego pobiera si´ równomiernie z badanej partii
w∏ókna przy zachowaniu ich jednakowej masy w taki
sposób, aby ∏àczna próbka osiàgn´∏a mas´ 3 kg. 

2. Próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna
konopnego w opakowaniach jednostkowych takich,
jak bele, gary, nawoje pobiera si´:

1) ze wszystkich opakowaƒ, je˝eli badana partia
w∏ókna sk∏ada si´ z nie wi´cej ni˝ 3 opakowaƒ;

2) z 3 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ z 4—5 opakowaƒ;

3) z 5 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ z 6—10 opakowaƒ;

4) z 6 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ z 11—15 opakowaƒ;



5) z 9 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ z 16—25 opakowaƒ;

6) z 12 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ z 26—63 opakowaƒ;

7) z 14 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ z 64—160 opakowaƒ;

8) z 15 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ ze 161—250 opakowaƒ;

9) z 16 opakowaƒ, je˝eli badana partia w∏ókna sk∏ada
si´ z wi´cej ni˝ 250 opakowaƒ.

3. Próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna ko-
nopnego w postaci bel pobiera si´ z ka˝dej beli,
z warstw znajdujàcych si´ w odleg∏oÊci nie mniejszej
ni˝ 20 cm od powierzchni beli, proporcjonalnie z ró˝-
nych jej miejsc, w taki sposób, aby ∏àcznie w∏ókno two-
rzy∏o próbk´ o masie 3 kg. Przy pobieraniu w∏ókno
chwyta si´ d∏onià i wyciàga z wn´trza beli. Próbk´
umieszcza si´ w opakowaniu. Przed w∏o˝eniem próbki
do opakowania obcina si´ no˝ycami wystajàce z d∏oni
koƒce w∏ókien, a opakowanie zaopatruje si´ w etykiet´.

4. Próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna
konopnego w garach lub nawojach pobiera si´ z ka˝-
dego wybranego opakowania poprzez odci´cie odcin-
ków taÊmy o takiej d∏ugoÊci, aby ∏àcznie tworzy∏y
próbk´ o d∏ugoÊci 20 m. Próbki pobiera si´ co naj-
mniej z dwóch ró˝nych miejsc. Pobranà próbk´ wk∏a-
da si´ do opakowania, które zaopatruje si´ w etykiet´.

II. Oznaczanie procentowej zawartoÊci zanieczysz-
czeƒ krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna ko-
nopnego

1. Sprz´t u˝ywany przy oznaczaniu procentowej
zawartoÊci zanieczyszczeƒ krótkiego w∏ókna lnianego
lub w∏ókna konopnego stanowià:

1) waga laboratoryjna;

2) stó∏ do klasyfikacji;

3) ciemna tablica o wymiarach 1,00 x 1,50 m;

4) no˝yce;

5) p∏ytka Petriego;

6) pinceta.

2. Oznaczanie procentowej zawartoÊci zanieczysz-
czeƒ luênych w próbce krótkiego w∏ókna lnianego lub
w∏ókna konopnego wykonuje si´ przez:

1) podzielenie próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub
w∏ókna konopnego, pobranej w sposób okreÊlony
w cz´Êci I, na dwie równe cz´Êci i przeznaczenie
pierwszej cz´Êci do oznaczenia zawartoÊci zanie-
czyszczeƒ, a drugiej do ewentualnego powtórze-
nia tego oznaczenia;

2) roz∏o˝enie pierwszej cz´Êci próbki krótkiego w∏ók-
na lnianego lub w∏ókna konopnego równomiernie
na tablicy, a nast´pnie rozciàgni´cie i rozluênienie
wyst´pujàcych skupisk w∏ókien;

3) uniesienie próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub
w∏ókna konopnego, zmiecenie zanieczyszczeƒ po-

zosta∏ych na tablicy i ich rozsypanie równomiernie
na ca∏ej powierzchni roz∏o˝onego w∏ókna;

4) podzielenie próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub
w∏ókna konopnego na cztery równe cz´Êci i z ka˝-
dej z nich, z ró˝nych, losowo wybranych miejsc,
wyci´cie przez ca∏à gruboÊç warstwy kwadrato-
wych skrawków, które po po∏àczeniu powinny sta-
nowiç próbki o masie oko∏o 10 g ka˝da i liczbie:

a) 6 — je˝eli próbka zosta∏a pobrana z krótkiego
w∏ókna lnianego gatunku 500 albo 333 lub
z w∏ókna konopnego gatunku 4000 albo 3000,

b) 4 — je˝eli próbka zosta∏a pobrana z krótkiego
w∏ókna lnianego gatunku 250/170 albo 120 lub
z w∏ókna konopnego gatunku 2000 albo 1000,

c) 3 — je˝eli próbka zosta∏a pobrana z krótkiego
w∏ókna lnianego lub w∏ókna konopnego pozo-
sta∏ych gatunków;

5) umieszczenie ka˝dej z próbek krótkiego w∏ókna
lnianego lub w∏ókna konopnego w oddzielnej p∏yt-
ce Petriego, przy czym zanieczyszczenia wysypane
na tablic´ w czasie wycinania zbiera si´ spod ca∏ej
powierzchni skrawków i dodaje do próbek;

6) poddanie próbek krótkiego w∏ókna lnianego lub
w∏ókna konopnego aklimatyzacji, a nast´pnie od-
dzielne zwa˝enie ka˝dej próbki z dok∏adnoÊcià do
0,01 g;

7) usuni´cie zanieczyszczeƒ luênych z ka˝dej próbki
krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna konopnego
przez jej wytrzàsanie nad arkuszem czystego pa-
pieru i po aklimatyzacji zanieczyszczeƒ, ich zwa˝e-
nie z dok∏adnoÊcià do 0,01 g;

8) obliczenie procentowej zawartoÊci zanieczyszczeƒ
luênych w próbce (Pli) krótkiego w∏ókna lnianego
lub w∏ókna konopnego wed∏ug wzoru:

zli
Pli = —— x 100

mi

gdzie:

zli — oznacza mas´ wydzielonych zanieczyszczeƒ
luênych w gramach,

mi — oznacza mas´ próbki w∏ókna lnianego lub
konopnego w gramach;

9) obliczenie zawartoÊci zanieczyszczeƒ luênych
w partii (P1) krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna
konopnego w procentach jako Êredniej arytme-
tycznej zawartoÊci zanieczyszczeƒ luênych we
wszystkich próbkach i podanie wyniku tych obli-
czeƒ z dok∏adnoÊcià do 0,1 %.

3. Oznaczanie procentowej zawartoÊci zanieczysz-
czeƒ trwa∏ych w próbce krótkiego w∏ókna lnianego lub
w∏ókna konopnego odbywa si´ przez:

1) po∏àczenie i roz∏o˝enie równomiernej warstwy
próbek krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna ko-
nopnego, z których usuni´te zosta∏y zanieczysz-
czenia luêne, na tablicy;
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2) podzielenie próbki krótkiego w∏ókna lnianego lub
w∏ókna konopnego na cztery równe cz´Êci i pobra-
nie z ka˝dej z nich, z ró˝nych, losowo wybranych
miejsc, przez ca∏à gruboÊç warstwy w∏ókna, pró-
bek, w taki sposób, aby w wyniku tego otrzymaç:

a) 10 próbek o masie 1,00 g ka˝da — je˝eli próbki
pobiera si´ z krótkiego w∏ókna lnianego gatun-
ku 500, 333, 250/170 albo 120,

b) 5 próbek o masie 1,00 g ka˝da — je˝eli próbki
pobiera si´ z krótkiego w∏ókna lnianego pozo-
sta∏ych gatunków,

c) 5 próbek o masie 3,00 g ka˝da — je˝eli próbki
pobiera si´ z w∏ókna konopnego;

3) oddzielenie z ka˝dej z próbek, za pomocà pincety,
zanieczyszczeƒ trwa∏ych, a nast´pnie aklimatyza-
cj´ próbek pozbawionych zanieczyszczeƒ i zanie-
czyszczeƒ oraz ich oddzielne zwa˝enie z dok∏adno-
Êcià do 0,01 g, przy czym suma wyników wa˝enia
próbek bez zanieczyszczeƒ i zanieczyszczeƒ nie
mo˝e si´ ró˝niç o wi´cej ni˝ 4 % od poczàtkowej
masy próbki; je˝eli ró˝nica jest wi´ksza — badanie
powtarza si´, u˝ywajàc nowych próbek;

4) obliczenie procentowej zawartoÊci zanieczyszczeƒ
trwa∏ych w próbce (Pti) krótkiego w∏ókna lnianego
lub w∏ókna konopnego wed∏ug wzoru:

zti
Pti = —— x (100 – Pli)mi

gdzie:

zti — oznacza mas´ wydzielonych zanieczyszczeƒ
trwa∏ych w gramach,

mi — oznacza mas´ próbki krótkiego w∏ókna lnia-
nego lub w∏ókna konopnego w gramach;

5) obliczenie zanieczyszczeƒ trwa∏ych w partii (P1)
krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna konopnego
w procentach jako Êredniej arytmetycznej zawar-
toÊci zanieczyszczeƒ trwa∏ych we wszystkich prób-
kach i podanie wyniku tych obliczeƒ z dok∏adno-
Êcià do 0,1 %.

4. ZawartoÊç zanieczyszczeƒ ogólnych (Po) w prób-
ce krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna konopnego
oblicza si´ w procentach wed∏ug wzoru:

Po = Pl + Pt
gdzie:

Pl — oznacza zawartoÊç zanieczyszczeƒ luênych
w partii krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna
konopnego w %,

Pt — oznacza zawartoÊç zanieczyszczeƒ trwa∏ych
w partii krótkiego w∏ókna lnianego lub w∏ókna
konopnego w %.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 maja 2004 r. 

w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu zwalczania afrykaƒskiego pomoru koni2)

Na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób i tryb post´powania:

a) przy podejrzeniu afrykaƒskiego pomoru koni,
zwanego dalej „chorobà”,

b) przy stwierdzeniu choroby w gospodarstwie;

2) sposób i warunki okreÊlania obszaru zapowietrzo-
nego i zagro˝onego;

3) Êrodki stosowane w celu zwalczania choroby.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o stwier-
dzeniu choroby, rozumie si´ przez to wykrycie przez
powiatowego lekarza weterynarii przypadków zaka˝eƒ
lub zachorowaƒ, potwierdzonych wynikami badaƒ la-
boratoryjnych, przy czym w przypadku wystàpienia
epidemii powiatowy lekarz weterynarii mo˝e stwier-
dziç chorob´ na podstawie wyników badaƒ klinicz-
nych lub epidemiologicznych.

————————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125). 

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia cz´Êciowo wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r.
ustanawiajàcej zasady kontroli i Êrodki zwalczania afrykaƒskiego pomoru koni (Dz. Urz. Nr L 157 z 10.06.92).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏osze-
nia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.


