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ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 21 października 1998 r. 

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł 
oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp
nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, 
poz. 938) zarządza się, co następuje: 

§ 2. Monety, o których mowa w § l, wprowadza się 
do obiegu z dniem 9 listopada 1998 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

§ 1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość 
emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, określo
ne w załączniku do zarządzenia. 

Prezes Narodowego Banku Polskiego: 
H. Gronkiewicz-Waltz 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 21 października 1998 r. (poz. 549) 

WZORY, STOp, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ I 10 ZŁ 

Cechy graficzne 
Śred
nica 

War- Brzeg 
tość t------------,r-----------I (bok) 

Masa 
(w 

gra
mach) 

(w 
mili
met
rach) 

Stop, 
próba 

Wielkość 
emisji 
(w tys. 

szt.) 

2 zł 

10 zł 

strona główna 

Wizerunek orła ustalony 
dla godła Rzeczypospoli-

strona odwrotna 

tej Polskiej, po bokach W centralnej części na
orła oznaczenie roku pis: 1918 na tle stylizo
emisji: 19-98, pod orłem wanego fragmentu ma
napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku py Polski oraz stylizowa
napis: RZECZPOSPOLl- nych promieni. Wokół 
TA POLSKA poprzedzo- napis: 80 ROCZNICA 
ny oraz zakończony sze- ODZYSKANIA NIEPOD
ścioma perełkami. Pod LEGŁOŚCI 
lewą łapą orła znak men-
nicy: MW 

W centralnej części wize
runek orła ustalony dla 
godła Rzeczypospolitej W centralnej części na
Polskiej na tle stylizowa- pis: 1918 wkomponowa
nych promieni. Poniżej ny w stylizowane pro
oznaczenie roku emisji: mienie. Powyżej z prawej 
1998. U góry półkolem strony napis: 1998. U gó
napis: RZECZPOSPOLl- ry półkolem napis: 80 
TA POLSKA 10 ZŁO- ROCZNICA ODZYSKANIA 
TYCH. Nad pazurem le- NIEPODLEGŁOŚCI 
wej łapy orła znak men-
nicy: MW 

gładki 8,15 27,0 CuAI5Zn5Snl 400,0 

gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 20,0 




